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SAINT-GOBAIN

VALJ RATT SKIVA
TILL VATUTRYMMEN

REGELVERK OCH REKOMMENDATIONER
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Boverket

VAD SAGER REGELVERKET?

Vi far ofta fragan vad som &r “godkant” eller
inte nar det géller val av skivor i vatutrymme.
Har ska vi férsdka reda ut vad som galler.

Boverkets byggregler BBR som enligt Plan
och bygglagen PBL galler for byggnader
sager:

“Byggnader ska utformas sd att fukt inte
orsakar skador, lukt eller mikrobiell pavaxt
som kan paverka hygien eller hilsa”

Kap 6:51 (BFS 2014:3)

P& en kartongklddd gipsskiva kan det véxa
mikrobiellt men pa glasroc H ocean &r risken i
stort sett obefintlig.

Dessutom skriver man i BBR att "Underlag for
vattentata skikt skall vara lampliga fér denna
anvandning”

Kap 6:5333 (Underlag for vattentata skikt)

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc
rekommenderar glasroc H ocean vilket ar
speciellt utvecklad for vatrumsmiljder. Det &r
endast till glasroc H ocean vi tillhandahaller
anvisningar for hur den ska monteras i dessa
miljder med utgdngspunkt fran vad som anges
i BBR. Under allmant rad i samma kapitel star
det:

”Skivor bor vara formstabila fér de
fuktbelastningar de férvantas utsattas for” Ar
tatskikten alltid sa tata som vi tror?

Se reglerna i sin helhet https:/www.boverket.
se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/
bbr---bfs-20116/

BYGGKERAMIKRADET BKR SAGER | SINA
BRANSCHREGLER BBV 21:1:

4.7.1 Vaggkonstruktioner av skivor

”Skivor pa vagg i vatrum ska avseende
vidhaftningsegenskaper och formstabilitet
vara lampade som underlag fér keramisk
bekladnad och tatskiktssystem samt vara
monterade enligt skivtillverkarens anvisningar,

eller pa annat av projektdr beskrivet satt.
Skivornas dimensioner och antal ska vara
anpassade till aktuellt centrumavstand mellan
reglar for tillracklig bdjstyvhet. Kartongkladda
gipsskivor kan anvandas under tatskiktsfolie

i vatrum, dock ar rekommendationen att
sarskilda vatrumsskivor anvands i hela
utrymmet.”

glasroc H GHOE 13 ocean fran Saint-Gobain
Sweden AB Gyproc ar dokumenterat lamplig
som underlag i vatutrymme i bostdder och det
finns d&ven monteringsanvisningar foér detta.
Monteringsanvisningar och dokumenterad
l&mplighet saknas fér Gyproc gipsskivor.

BBV i sin helhet: https:/www.bkr.se/fakta/
branschregler,

GVK SAGER | SINA BRANSCHREGLER
SAKRA VATRUM 2021:1:

6.5.2 Krav

“Val av skivmaterial/vatrumsskiva ska ske med
hansyn till, och vara kompatibelt med valt
tatskikt under keramik eller tat- och ytskikt

av plastmatta. Se godkanda vatrumskivor pa

www.gvk.se.
Félj alltid skivleverantdrens

rekommendationer fér regelavstand,
dimensioner och bdjstyvhet.”

Pa www.gkv.se finns glasroc H ocean som
godkand skiva i kompabilitetstestet.

glasroc H ocean GHOE 13 fran Saint-Gobain
Sweden AB Gyproc ar dokumenterat lamplig
som underlag i vatutrymme i bostader och det
finns &ven monteringsanvisningar fér detta.
Monteringsanvisningar och dokumenterad
lamplighet saknas fér Gyproc gipsskivor.

Sakra Vatrum 2021:11i sin helhet: https:/www.
gvk.se/branschregler/




RISE rapport 2018:81 Funktionsprovning av
tatskiktsystem fér vatutrymmen 2019 UIf
Antonsson, Ingvar Demker och Mia sjokvist

SAMMANFATTNING
Resultatet dr sdamre an tidigare

”Sex (32 %) av de nitton undersdka
tatskiktssystem klarade funktionsprovningen
utan lackage. Tretton (68 %) undersdkningar
har resulterat i lackage. Det ar sdmre an vid
den férra undersdkningen 2016 (1) da atta
(40%) av tjugo undersdkta tatskiktssystem
har klarade funktionsprovningen utan lackage.
Det har saledes skett en viss férséamring.”

3.2.1 Vattendnggenomgangsmotstand

och ytvikt

”Vid bestdmningarna av
vattenanggenomgangsmotstand och

ytvikt framgar det att flera tillverkare gjort
forandringar i eller bytt ut sin tatskiktsfolie
mot en ny mellan 2014 (2) och 2016 (1).

Det verkar vara en trend att tillverkarna vill
gobra folier som ar tunnare. Med detta foljer
dock ofta ett lagre anggenomgangsmotstand.
Varfor vill man gdra tunnare folie? Vi antar
att man har dnskemal fran marknaden om
att gora folier som ar lattare och smidigare
hantera tex vid montering i innerhoérn.

Man kan endast spekulera i om man har
ekonomiska motiv till att gdéra tunnare och
darmed billigare folier, d& materialdtgang ar
mindre vid tillverkning av en tunnare folie.
Om ett tatskikt med for lagt
vattenanggenomgangsmotstand anvands
finns en betydande risk for skador som
mogel och besvarande lukt ifran fuktkansliga
material. Pa langre sikt finns ocksa risk for rota
med efterféljande problem med hallfasthet.
Det ar speciellt viktigt med hdga
anggenomgangsmotstand hos tatskiktet

nar fuktkansliga kartongbekladda gipsskivor
anvands som underlag for keramiska
vatrumskonstruktioner.

Det &r ocksa viktigt att tatskiktet har ett
hégt danggenomgadngsmotstand ndr man
bygger yttervaggar dar det finns en luft- och
angsparr av plastfolie i vaggen.”

Rapporten i sin helhet: https:/www.ri.se/sv/
vad-vi-gor/projekt/funktionsprovning-av-
tatskiktsystem-for-vatutrymmen-2019

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc
rekommenderar

UNDVIK KARTONGKLADD GIPS | VATRUM!

Det ar olyckligt nar man férséker hitta

ett billigare alternativ och anvander
kartongbekladda gipsskivor i vatutrymmen
da kostnaden fér att fa en saker langvarig
6sning &r relativt [dg n&r man ser pa hela
vaggens kostnad inklusive ytskiktet. Ju dyrare
kakel du valjer ju mindre blir skillnaden mellan
skivornas kostnad. Det basta ar att gora ratt
fran borjan.

Saint-Gobain Sweden AB Gyproc
rekommenderar glasroc H ocean som
underlag for tatskikt i vatrum i bostéder och
lokaler med liknande fuktbelastning. Detta
for att det ar den basta I6sningen for att
sidker uppfylla kraven fran Boverket Kap 6:51
“Byggnader ska utformas sd att fukt inte
orsakar skador, lukt eller mikrobiell vaxt som
kan paverka hygien eller halsa” (BFS 2014:3)

Bjorn Berlin
Teknisk Chef Gyproc




NAR DU VALJER GYPROC, VALJER DU OCKSA EN HALLBAR LOSNING
Hos Gyproc har vi under flera ar arbetat intensivt med att skapa
produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och
bygglagstiftningens krav, utan ocksa fér framtida utmaningar nar det
géller resursanvandning, klimat och hallbarhet.

NATURENS EGNA MATERIAL

Vara produkter ar baserade pa gips, ett naturligt férekommande material
pa jorden. Gips innehaller inga miljdfarliga eller giftiga &mnen. Dessa
egenskaper &r en viktig utgdngspunkt fér ett hallbart byggmaterial.

P& www.gyproc.se kan du l&dsa mer om vart arbete pa detta omrade.

GYPROC SYSTEMSAKRING

Gyproc SystemS&kring ar din sdkerhet for att pa ett optimalt satt
genomféra projekt med gipsbaserade |6sningar for 1attbyggnadsteknik.
Med Gyproc SystemS&kring kan du k&nna dig sdker pa att alla

system &r testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute pa
byggarbetsplatser. Sjalvklart lever alla system och produkter upp till
gallande regelverk. | Gyproc SystemS&kring ingar &ven teknisk support
och radgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt - fére, under
och efter arbetet.

ISO OCH OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljo-, arbetsmiljo-, och energiledningssystem
med rutiner och processer som ar certifierade av RISE och uppfyller
kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

ATERVINNING

Gyproc gipsskivor ar en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program
for atervinning av returgips bland annat genom atertagning av gipsspill
fran byggarbetsplatser och aterférsaljare.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
GYPROC
Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Balsta
www.gyproc.se

MARS23. Gyproc reserverar sig for ev. andringar eller tryckfel.



